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VACIADO

LIJADO 
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Dependiendo de la textura 
deseada se lija, con máquina, 
la superficie con diferentes
granos de lija 

Se debe realizar un vaciado 
de un mínimo de 1cm a 2cm 
de espesor y se va nivelando 
toda la superficie.

LIMPIEZA
Se retiran todas las particulas 
de polvo, mediante una limpieza
profunda.

SELLADO
Se procede a culminar
el trabajo con el sellado
de la superficiecon nuestro
sellador Clear Seal..INCRETE

PERÚ - SYSTEMS

El terrazo es un material de construcción que data del siglo XV y que está 
compuesto mayormente por piedras de mármol y por mortero de cemento
blanco, a la cual se le aplica un pulido para otorgarle un acabado fino a la 
superficie, que sirve generalmente como pavimento.

TERRAZO
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PULIDO
Grano #1 y #23

LAVADO
Grano #1 y #23
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Cocina - SJM
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Edi�cio residencial - Surco



Patio - SJM



Escalera - SJM


